F51-1 Termékismertet6 Formalap kiadasanak kelte: 2022.05.30

Colas Eszakkd Kft.
3915 Tarcal, Malom utca 10

TERMEKISMERTETO ES FELHASZNALASI SEGEDLET

COLAS

Termék miszaki adatlap

Kébanya és termékének azonosit6 adatai:

Dokumentum egyedi azonositéja: F51-2023-037

Terméktipus/Terméknév/Felhasznalasi cél: CP 45/125 [ Tarcali Banyatizem / zdzott
andezit / Védmuvekhez

Vonatkozd miiszaki specifikacié (CE lap) azonositéja: F39-2023-037

Kébanya m(ikddésére vonatkoz6 engedélyek:

MUT (M(iszaki Uzemi Terv) szama/ érvényessége: 6209/4/2009 / 2024-12-31
Hulladékgazdalkodasi engedély szama /érvényessége: BO/32/00405-4/2020 / 2025-05-31

Uzemi gyartasellendrzési tandsitvany szama /érvényessége: 2095 CPR 196

Termék rovid bemutatasa, természetes megjelenés leirasa:

Gyartastechnoldgia rovid leirasa:

Robbantassal és tovabbi minimum egyszeri téréssel/osztalyozassal el6allitott termék.
Beépithetdségi ajanlas:

A termék viztartalma nem jelent beépitési kockazatot.

Terméket alkot6é kéanyaghalmaz bemutatasa:

A terméket alkot6 k6anyag andezit.

Termék szine:

Altalanossagban a termék szine sziirke.

A termék varhato kulleme (méretjelz6 osztaskdze 1 cm):

i TR ST

A termék alkalmazhat6saganak feltételei:

Gabionfalakhoz a CP termékek kézi valogatasa sziikséges a tomor szerkezet kialakitasa érdekében, melynek hianya a
gabionfal tonkremeneteléhez vezethet.
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Termék miszaki adatlap

Barmely egyéb célra, melynek a vonatkozé CE lapon feltlintetett min8ségjellemzdi alapjan megfelel.

*Termék mdszaki jellemzéi:

A kozolt adatok az e-UT 05.01.15 Utiigyi Mlszaki El6iras alapjan keriiltek meghatarozasra. Emiatt az adatok kévetelményként csak az elGirasban
meghatarozott termékek esetén vehetdk figyelembe! Ettél eltéré esetben az adatok tajékoztatd jelleglek.

Uzemi gyartasellen6rzés modszere: Ertékelési id6szak (gyartasi(termék) jellemzék): Ertékelési id6szak (alapanyag jellemz6k):
A A kiallitast megel6z8 maximum 1 év A kiallitast megelez6 maximum 2 év
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A durva koanyaghalmaz
kopasallésaga (MDE) EN | Alapanyag | 15- | MDE 1 0.00 |17.00 | 17.00 | 17.00
1097-1
Fagyallésag (FT) EN 13383-2 | Alapanyag 15- FT 2 042 | 0.80 | 0.28 | 1.33
Magnézium szulfatos
kristalyositas EN 1367-2 Alapanyag 15- MS 1 0.00 |11.20| 11.20 | 11.20 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00
Szemcses(rtiég (LM, CP) EN [ pjananvag | 15- | ro 1 | 000 | 260 260 | 2.60
13383-2
Szemcses(rtiég (LM, CP) EN | ajananvag | 15- | was | 1 | 000 | 1.73 | 173 | 1.73
13383-2
Szemmegoszlas/Témegelosz| 5 )
as EN 13383-2 Termék 15 180 2 0.00 |100.00]100.00|100.00 98.00 |100.00/ 98.00 | 100.00
Szemmegoszlas/Témegelosz| .
4s EN 13383-2 Termék 15- 125 2 0.71 | 90.50 | 89.61 | 91.39 90.00 [100.00| 90.00 | 100.00
Szemmegoszlas/TémegeloszI <
4% EN 13383-2 Termék 15- 63 2 0.71 |30.50| 29.61 | 31.39 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00
Szemmegoszlas/Témegelosz| 5
as EN 13383-2 Termék 15- 45 2 495 | 3.50 | -2.69 | 9.69 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00
Szemmegoszlas/Témegelosz| .
4s EN 13383-2 Termék 15- 22,4 2 1.41 1.00 | -0.76 | 2.76 0.00 5.00 0.00 5.00

*- A gyartasi tartomanyt az A és B lizemi gyartasellenérzési mod esetén egyarant megadjuk, amennyiben a megel6z6 id6szakbol rendelkezésre allnak az
ennek meghatarozasahoz sziikséges vizsgalati eredmények.

Fontosabb fogalmak (e-UT 05.01.15 alapjan):

Referenciaérték (Xref) A vizsgélati eredmények kozépértéke (atlaga), vagy a tipusvizsgalat egyedi eredménye.

Gyértési tartomany Az adott paraméter alapteljesitményének jellemzésére szolgél. Azt a tartomanyt jeldli ki, amelyen beldl
legvalészin(ibb az egyedi eredmények ingadozasa.

Beszallitoi deklaralt érték A referenciaértékhez, mint jellemzé értékhez képest megengedett eltérések mértéke. Ez az érték képezi a
gyartasellendrzési vizsgéalatok alapjat. Ertékének meg kell felelnie az abszolut hatarértékeknek
(termékszabvany kdvetelménye).
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Tompa Richérd

min6ségellendrzési vezetd
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