F51-1 Termékismertet6 Formalap kiadasanak kelte: 2022.05.30

Colas Eszakkd Kft.
3915 Tarcal, Malom utca 10

TERMEKISMERTETO ES FELHASZNALASI SEGEDLET

COLAS

Termék miszaki adatlap

Kébanya és termékének azonosit6 adatai:

Dokumentum egyedi azonositéja: F51-2023-081

Terméktipus/Terméknév/Felhasznalasi cél: NZ 4/8 / Tallyai Banyaltizem / zGzott andezit /
Betonkeverekekhez

Vonatkozd miiszaki specifikacié (CE lap) azonositéja: F39-2023-081

Kébanya m(ikddésére vonatkoz6 engedélyek:

MUT (Mdiszaki Uzemi Terv) szama/ érvényessége: BO/15/02353-10/2018 / 2033-11-30

Hulladékgazdalkodasi engedély szama /érvényessége:

Uzemi gyartasellenérzési tantsitvany szama /érvényessége: 2095 CPR 197

Termék rovid bemutatasa, természetes megjelenés leirasa:

Gyartastechnoldgia rovid leirasa:

Robbantassal és tovabbi minimum kétszeri téréssel/osztalyozassal el6allitott termék.
Beépithetdségi ajanlas:

A termék viztartalma nem jelent beépitési kockazatot.

Terméket alkot6é kéanyaghalmaz bemutatasa:

A terméket alkoté k6anyag piroxén-andezit.

Termék szine:

A termék szine szirke, mely a gyartast kdvet6en barnas vagy vordses arnyalatava valik.

A termék varhato kulleme (méretjelz6 osztaskdze 1 cm):

A termék alkalmazhatdésaganak feltételei:
CP burkolati betonokhoz.
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A termék alkalmazhat6saganak feltételei:
Transzportbeton gyartasahoz az MSZ 4798:2016/3M:2021 szerinti korlatozasok mellett.

Barmely egyéb célra, melynek a vonatkoz6 CE lapon feltliintetett min6ségjellemzéi alapjan megfelel.

*Termék miszaki jellemz6i:
A kozolt adatok az e-UT 05.01.15 Utligyi M(iszaki El6iras alapjan keriiltek meghatarozasra. Emiatt az adatok kdvetelményként csak az elSirasban
meghatarozott termékek esetén vehet6k figyelembe! Ettdl eltér6 esetben az adatok tajékoztato jellegliek.

Uzemi gyartasellen6rzés modszere: Ertékelési id6szak (gyartasi(termék) jellemzék): Ertékelési id6szak (alapanyag jellemzék):
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16 15+ 17 0.00 100.00 | 100.00 | 100.00 3.00 100.00 100.00 100.00 | 100.00
11.2 15+ 17 0.00 100.00 | 100.00 100.00 3.00 98.00 100.00 98.00 100.00
8 15+ 17 1.00 94.65 93.40 95.90 5.00 3.00 85.00 99.00 89.65 99.00
5.6 15+ 17 7.95 40.53 30.59 50.47 15.00 25.00 70.00 25.53 55.53
4 15+ 17 2.72 6.41 3.01 9.81 5.00 3.00 0.00 15.00 1.41 11.41
2 15+ 17 0.77 1.71 0.75 2.67 3.00 0.00 5.00 0.00 5.00
0.063 15+ 17 0.28 0.80 0.45 1.15 0.00 1.50 0.00 1.50

*- A gyartasi tartomanyt az A és B lizemi gyartasellenérzési mad esetén egyarant megadjuk, amennyiben a megel6z6 id6szakbol rendelkezésre allnak az
ennek meghatarozasahoz sziikséges vizsgalati eredmények.

Szemmegoszlasi eredmények grafikus dbrazolasa

—— Referenciaérték (Xref) Gyartasi tartomany alsé Gyartasi tartomany felsé Beszallitéi also érték

Beszallitoi fels6 érték A Abszolit alsé hatarérték VW Abszolit felsé hatarérték
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A durva koanyaghalmaz
kopasallésaga (MDE) EN | Alapanyag | 15+ | MDE | 23 363 | 569 | 1.15 | 10.23 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00
1097-1
A finom szemek minGsége EN| ajapanyag | 15+ | mB | 18 [ 052 | 1.26 | 061 | 1.01
A finom szemek minGsége ENf pjananyag [ 15+ | MBF | 1 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 2:30
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Alkali-szilika érzékenység
Nincs megadva Alapanyag 15- AKR 4 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Aprozodasi ellenallas (LAY EN| Aapanyag | 15+ | LA | 25 | 242 |15.01 11.99 [ 18.04 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00
Csiszolodasi ellenallas (PSV)| ajapanyag | 15- | psv | 4 | 5.16 |55.05 | 48.60 | 61.50 50.00 50.00
EN 1097-8
Fagyallésag EN 1367-1 Alapanyag 15- F 4 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00
Karbonat-tartalom EN 1744-1| Alapanyag 15- |CaCO3| 2 0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.34
Karbonat-tartalom EN 1744-1| Alapanyag 15- [MgCo3| 2 0.28 | 0.30 | 0.00 | 0.65
Magnézium szulfatos
kristalyositas EN 13672 | Alapanyag [ 15- | MS 13 | 436 | 2.08 | 0.00 | 7.53 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00
Osszes kén EN 1744-1 Alapanyag 15- S 5 0.18 | 0.22 | 0.00 | 0.45
Savoldhat6 szulfat EN 1744-1| Alapanyag 15- AS 5 0.33 | 0.35 | 0.00 | 0.76
S k tests(irlisé Mg/m3
zeme eé,\f‘{rolg?ge MA/Im3) pjapanyag | 15+ [wa24 | 31 | 041 | 1.02 | 051 | 153
Szemek testslrisége (Mg/m3
EN 10076 Mg Alapanyag | 15+ |rossd| 31 | 0.04 | 266 | 261 | 271
ISzemek tests(irlisége (Mg/m3
EN 1097-6 Alapanyag | 15+ | rord 31 0.04 | 263 | 258 | 2.68
S k tests(irlisé Mg/m3
zeme eéﬁtirogs??ge( g/m Alapanyag | 15+ roa 31 0.04 | 2.70 | 265 | 2.75
vizoldhato klorid EN 1744-1 | Alapanyag 15- C 5 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Vizoldhat6 szulfat EN 1744-1 | Alapanyag 15- SS 6 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.29
Durva k6anyaghalmaz < )
szemalakja (Fl) EN 933-3 Termék 15 Fl 5 0.82 [16.50| 15.48 | 17.53 4.00 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00
Durva kdéanyaghalmaz 5 )
szemalakja (SI) EN 933-4 Termék 15 Sl 2 0.00 | 15.70| 15.70 | 15.70
Halmazstrtseg (MO/M3)EN | rermek | 15- | v 1 | 000 | 0.00 ]| 000 | 0.00
Halmazslr(iseg MO/M3) EN | rermek | 15- | rob | 2 | 000 [ 1.32 | 132 | 1.32

*- A gyartasi tartomanyt az A és B izemi gyartasellenérzési mod esetén egyarant megadjuk, amennyiben a megel6z6 id6szakbdl rendelkezésre allnak az
ennek meghatéarozasahoz sziikséges vizsgalati eredmények.

Fontosabb fogalmak (e-UT 05.01.15 alapjan):

Referenciaérték (Xref)

A vizsgalati eredmények kdzépértéke (atlaga), vagy a tipusvizsgalat egyedi eredménye.

Gyartasi tartoméany

Az adott paraméter alapteljesitményének jellemzésére szolgdl. Azt a tartomanyt jeldli ki, amelyen beldl

legval6szinlibb az egyedi eredmények ingadozasa.

Beszallitoi deklaralt érték

A referenciaértékhez, mint jellemzé értékhez képest megengedett eltérések mértéke. Ez az érték képezi a
gyartasellendrzési vizsgalatok alapjat. Ertékének meg kell felelnie az abszolut hatarértékeknek

(termékszabvany kovetelménye).

Kiadas kelte:2023.05.04
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